
Полимеры, модифицированные равноканальной многоугловой
экструзией

Схема процесса

- повышение упругих характеристик (в 2-3 раза)
- повышение прочностных характеристик (в 2-3 раза)
- повышение твердости (в 2-5 раз)
- сохранение пластичности
- низкая анизотропия свойств

Применение
Валы, втулки, муфты, шестерни, подшипники скольжения, 
уплотнительные детали, мебельная фурнитура и др.

Примеры готовых изделий

Национальная Академия Наук Украины, Донецкий физико-технический институт им.А.А. Галкина
ул. Р.Люксембург, 72, Донецк, 83114, Украина; Тел.: +38 (062) 311-5227, Факс: +38 (062) 342-9018; E-mail: bel@hpress.fti.ac.donetsk.ua

Структура полимера (ПЭВП)

исходный полимер после обработки

Основные эффекты

Свойства полимеров

380 / 34628 / 88415 / 1180Политетра-
фторэтилен

25 / 23,562 / 2482500 / 5250Полиокси-
метилен

520 / 50522 / 95220 / 950
Полиэтилен

высокой
плотности

148 / 14069 / 165900 / 2075Полиамид-6
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